ENDOSKOPISCHE KONTROLLE IN AUTOMOTIVE
EINSPRITZSYSTEM
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EXCELLENCE INSIDE
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@ = kritische Bereiche, die endoskopisch
gepruft werden

Grate
Spanrlckstéande

Grate
Entgratung an Bohrung exzentrisch

Grate an Bohrungsverschneidung
Fehlbohrungen
Verlaufene Bohrungen

Porositaten, Lunker, Korrosion,
Anlaufstellen

Grate an Bohrungsverschneidung
Bearbeitungsfehler an der Dichtflache

Rattermarken
Defekte durch elektrochemische
Entgratung (ECM)

Grate
Spanrlckstande

-— FlexiScope 2 und 3 Sonden zur endoskopischen Kontrolle
Dazu passend: Inspektionssystem FlexiVision 100 mit FlexiScope 3 MPES07-000-00-VI
Kamerahandgriff




